WYNIKI POWIAROW | BADAN:

1. Pomiar grubosci warstwy ttuczniowej

LP Pikietaz (km) Grubos¢ (cm)
1 0+050,00 16

2 0+180,00 14

3 0+400,00 15

2. Oznaczenia modutu i wskaznika odksztatcenia podbudowy ttuczniowe;j
(zatacznik sprawozdanie z badania)

LP Pikietaz (km) Modut wtérnyE, (MPa)
1 0+050,00 175

2 0+200,00 87,5

3 0+300,00 152,5




